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ИП Никитина Лариса Рашитовна 
 

Уведомление о постановке на учет 

в налоговом органе 317595800025270 
ИНН 590522426585  

ОГРНИП 317595800025270 

mail@x-met.ru 
www.x-met.ru 

моб. +79125920308 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 446-19 

от 05.03.2019 г. 

определение химического состава металла. 

 

Заказчик: ООО «Торговый дом ТоргЗнакСервис». 

Юридический адрес: 142002, Московская область, г. Домодедово, мкр. Западный,  

ул. Текстильщиков, д. 1Б, оф. 502. 

Почтовый адрес: совпадает с юридическим. 

Основание: Договор № 177-19 от 01.03.2019г. Заявка № 1 от 01.03.2019г. 

Объект исследования, предоставлен Заказчиком: образец металла: 

Образец металла №1 - 0402.889 Смеситель для умывальника одноручный латунный Eleanti – 

1 шт. 

 

 
Рис. 1 Образец №1 Смеситель 

латунный Eleanti 

 

Место проведения контроля: г. Москва. 

Дата проведения контроля: 04.03.2019 г. 

Приборы:X-MET8000 зав. №800544Свидетельство о поверке № 16/30306, действительно 

до 29.05.2019 г. 

Метод исследования:  

ГОСТ 30609-98 Латуни литейные. Метод рентгенофлуоресцентного анализа. 

Метод основан на зависимости интенсивности характеристических линий флуоресценции 

элемента от его массовой доли в пробе. Возбуждаемое первичным рентгеновским 

излучением характеристическое излучение элементов в пробе разлагается в спектр с 

последующим измерением аналитических сигналов и определением массовой доли элемента 

с помощью градуировочных характеристик.  

Пробоподготовка: для проведения исследования на представленном образце (корпусе) 

зачищалась площадка посредством шлифования, для удаления защитно-декоративного 

покрытия. 
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Результаты определения химического состава металла. 

Таблица 1 

Наименование,  

№ п/п 

Массовая доля химических элементов, (%) 

Cu Pb Fe Sn Ni Al Si Sb Bi P 

Ʃ 

прочих 

элемен

-тов 

Zn 

Нормируемые 

значения 

химического 

состава латуни 

марки ЛС59-1 

ГОСТ 15527-2004 

(Межгосударствен

ный стандарт) 

(предельные 

отклонения) 

 

 

57,0-

60,0 

 

 

 

0,8-

1,90 

 

 

- 

 

 

≤0,50 

 

 

 

- 

 

 

≤0,30 

 

 

 

-  

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

≤0,01 

 

 

 

- 

 

 

≤0,003 

 

 

 

- 

 

 

≤0,02 

 

 

 

- 

 

 

≤0,75 

 

 

 

- 

 

 

 

основа 

Образец №1 

0402.889 Смеситель 

для умывальника 

одноручный 

латунный Eleanti 

59,83 1,59 0,04 0,03 0,18 0,37 0,09 - 0,00 0,00 0,06 основа 

 

В Таблице 1 указаны средние значения содержания элементов в образце, установленные по 

результату замеров. Замеры выполнены в соответствии с  ГОСТ 30609-98.  

Результаты измерений по каждому замеру представлены в Приложении № 1 к Заключению 

№ 446-19 от 05.03.2019 г. 

 

Заключение: по результату замеров химического состава металла, образец соответствует 

либо не соответствуют по химическому составу марке, представленной в Таблице 2. 

Таблица 2 

Образец №1 0402.889 Смеситель 

для умывальника одноручный 

латунный Eleanti 

Соответствует по химическому составу марке латуни ЛС59-1  

ГОСТ 15527-2004 (Межгосударственный стандарт. 
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Приложение № 1 к Заключению № 446-19 от 05.03.2019 г. 
 

Образец №1 0402.889 Смеситель для умывальника одноручный латунный Eleanti 
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Приложение № 2 к Заключению № 446-19 от 05.03.2019 г. 

Результаты замеров с прибора X-MET8000 зав. №800544 

 

Копия свидетельства о поверке № 16/30306 
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Приложение № 3 к Заключению № 446-19 от 05.03.2019 г. 

Квалификационное удостоверение № НОАП 

 

 
 

 
 


